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Tésnici a sparovaci materialy

Pozarni tésnéni stavebnich a dilata¢nich spar

Stavebni spary

Ve stavebnim slovniku je stavebni spéara definovana jako odstup mezi
dvéma stavebnimi dily. Tento typ spéry nevykazuje objemové ani
tvarové zmény - spéra je neménna. Pro tyto pfipady je mozné pouziti
vSech konstrukci a materidld uvedenych v této kapitole, tedy i téch,
které jsou uréené i pro dilataéni spary: PROMASEAL®-A, PROMA-
-SEAL®-AG, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-A spray, PROMA-
STOP®-CC, PROMASTOP®-B a PROMAFOAM®-C.

Dilatacni spary

U kazdé vétsi betonové stavby je tfeba pamatovat na dilataéni spary.
Tyto spéary musi vyrovnavat objemové zmény a deformace betonu
zpusobené teplotnimi vykyvy, nepravidelnym sedénim stavebnich
zaklad( a zabranit tvorbé trhlin. Obecné se dilataéni spary vyplnujf
elastickymi materialy. Aby spéra dilatovala a zabrarovala vzniku
netésnosti v pfipadé objemovych a tvarovych zmén stavebnich dilcd
&i konstrukei, je nutno pouzit material, ktery mé schopnost dobfe
snaset tyto zmény. Takovym materidlem je PROMASEAL®-A spray

a PROMASEAL®-S.

Posuvné lozisko

Elastomerové nebo neoprenové posuvna loziska, kterd jsou poza-
dovéna u mnohych konstrukci budov, musii v pfipadé pozéru zdstat
pIné funkéni.V zavislosti na tepelné reakci pouzitych umélych hmot
mohou byt provedeny obklady PROMATECT®. Vhodnym vytvofenim
detaild je mozné prihlédnout i k posuvu dilatacnich spar.

Konstrukéni spary ve stavebnich dilcich

Zpénujici tésnici materidly PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PRO-
MASTOP®-B a PROMASEAL®-A spray |ze U¢inné pouzit k uzaviran{
spar ve véech oblastech stavebnictvi, u lehkych pficek pfi spojenf
stény a stropu, jakoz i k utésnéni prachodu sténami a stropy v pozarni
ochrané elektrickych a vzduchotechnickych vedeni.

Klasifikace spary dle CSN EN 13501-2 a CSN EN 1366-4

E celistvost
| izolace
HV,T orientace vzorku

H = vodorovna podpérna konstrukce
V = svisld podpérnd konstrukce - svisla spéra
T = svisld podpérna konstrukce - vodorovna spara

X bez pohybu
M00 schopnost pohybu (v %)
M,F B typ spojd

M = priimyslové vyrabény
F = tvofeny na misté
B = oba pfipady

W00 to 99 rozsah $itky spary (v mm)

Cas 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240

E X X X X X X X X X

El X X X X X X X X X X
Priklad: El 120-H-M20-F-W10 to 50

SN S

pozérni  Cas strop pohyb 20 % tvofeny  Sifka spary 10 az 50 mm
odolnost na misté
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PROMASEAL®-A

- utésnéni stavebnich spar El 120
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Detail A - vodorovna spara ve
sténové konstrukci El 90
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Detail C - vodorovna spéra ve
sténové konstrukci El 120
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Detail B - vodorovna spéra ve
sténové konstrukci El 90
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Detail D - vodorovné spéra ve
sténové konstrukci EI 120

Technické tudaje

@ tmel PROMASEAL®-A

© mineréini vina, tfida reakce na oheil A1, objemova hmotnost min. 40 kg/m3,
bod tani > 1000 °C (pokud nebude specifikovano jinak)

© hotlavé izolace (min. tfida reakce na ohefi E)

O lehké pritka El (), d > 100 mm, s nosnou kostrou oplésténou z obou stran
deskami d > 2 x 12,5 mm a vypInéné minerdlni vinou tfidy reakce na ohen A1
nebo A2

© masivni sténa El (1), popf. REI (t), d = 100 mm, objemové hmotnost > 450 kg/m3

O masivni strop REI (), d > 150 mm, objemové hmotnost > 450 kg/m3

@ identifikagni §titek

© spéra sténa/sténa

© spéra sténa/strop

@ spéra sténa/strop

® spara strop/strop

UFednf doklad: ETA-14/0108.

Hodnota poZarni odolnosti
EI 90 a EI 120 dle EN 13 501-2.

Vyhody na prvni pohled

e dobra pfilnavost na rdzné povrchy
* pretiratelny

e jednoduchd aplikace

Dilezité pokyny

Tmel PROMASEAL®-A se pouziva na pozarni dotésnéni stavebnich
spar (bez rozmérovych zmén) mezi pozarné délicimi konstrukcemi.
Tmel PROMASEAL®-A pfi poZzaru napéniuje a zajistuje celistvost
dotésnéni spary. Cim vétsi je sitka vypliiované spary, tim vétsi vyto-
kovy pramér se pfipravi sefiznutim néstavce kartuse s tmelem. Pokud
je §itka spary vétsi nez cca 20 mm je nutné vypliiovani spary provést
ve dvou, poptipadé vice krocich. Tmel PROMASEAL®-A mdze ve
spare tvrdnout i nékolik tydnd, aviak pozérni odolnost je zaru¢ena
ihned po montézi, plynotésnost po cca 2 dnech a koneéné pevnost
po cca 4 tydnech. Uvedené terminy jsou odvislé od teploty a vlhkosti
navazujicich konstrukei a vzduchu.

DetailyAaB

V detailech A a B je zndzornéno provedeni pozérniho dotésnéni
vodorovné spary v pozarné délici pfic¢ce (4) o min. tloustce 100 mm
pomoci tmelu PROMASEAL®-A (1). V pfipadé jednostranné aplikace
je tmel aplikovan na neexponované strané. Pokud je tmel PROMASE-
AL®-A (1) aplikovén na obou stranéch, je mozno pouzit mineralni vinu
objemové hmotnosti 40 kg/m3 a v tloustce 2 x 30 mm (s mezerou

35 mm mezi deskami mineralni viny). Pokud je tmel PROMASEAL®-A
(1) aplikovén jednostranné, je nutno pouzit mineralni vinu objemové
hmotnosti 60 kg/m3 a min. tloustky 50 mm. V pfipadé jednostranné
aplikace tmelu PROMASEAL®-A v tloustce 5 mm je spara klasifiko-
véana El 90-T-M 7,5-F-W 5 to 100. V pfipadé oboustranné aplikace
tmelu PROMASEAL®-A v tloustce 2,5 mm je spara klasifikovéna

El 90-T-M 7,5-F-W 5 to 100. Stejnym zpUsobem je mozné dotésnit
také vodorovné spary v masivni sténé (5) ¢&i monolitické sténé o min.
tloustce 100 mm.

Detaily CaD
V detailech C a D je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnénf
vodorovné spary v pozarné délici pfic¢ce (4) o min. tloustce 100 mm
pomoci tmelu PROMASEAL®-A (1). V pfipadé jednostranné aplikace
je tmel aplikovan na neexponované strané. Pokud je tmel PROMASE-
AL®-A (1) aplikovén na obou stranéch, je mozno pouzit mineralni vinu
objemové hmotnosti 40 kg/m3 a v tloustce 2 x 30 mm (s mezerou
35 mm mezi deskami mineralni viny). Pokud je tmel PROMASEAL®-
-A aplikovén jednostranné, je nutno pouzit mineraIni vinu objemové
hmotnosti 60kg/m3 a min. tloustky 50 mm.

Aktualizace k 28. 4. 2024
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Detail F - pohled shora - svisla
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Detail E - pohled shora - svisla
spara ve sténové konstrukei El 90
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Detail G - vodorovné spéra ve
stropni konstrukci El 90
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Detail H - vodorovna spéra ve
stropni konstrukci El 90
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Detail | - vodorovna spéra ve svislé konstrukei El 120
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Detail J - vodorovna spéra ve
stropni konstrukci El 120
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Detail K - vodorovna spara ve
stropni konstrukci EI 120
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Detail L - vodorovna spara ve svislé konstrukei El 120
Aktualizace k 28. 4. 2024

V pfipadé jednostranné aplikace tmelu PROMASEAL®-A v tloustce

10 mm je spéra klasifikovana El 120-T-M 7,5-F-W 5 to 100.

V pfipadé oboustranné aplikace tmelu PROMASEAL®-A v tloustce

5 mm je spéra klasifikovana El 120-T-M 7,5-F-W 5 to 100.

Stejnym zpusobem je mozné dotésnit také vodorovné spéry v masivni
sténé (5) & monolitické sténé o min. tloustce 100 mm.

DetailyEa F

V detailech je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni svislé
spary v masivni sténé (5) pomoci tmelu PROMASEAL®-A (1). PFi
dotésnéni spary lze pouzit hoflavou izolaci (3). Tmel PROMASEAL®-A
(1) mize byt aplikovén z libovolné strany.

V pfipadé jednostranné aplikace tmelu PROMASEAL®-A v tloustce
20 mm je spéra klasifikovana El 90-V-M 7,5-F-W 5 to 50.

Detaily GaH

V detailech je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné
spary ve stropni konstrukci (6) tloustky min.150 mm pomoci tmelu
PROMASEAL®-A (1). Pfi dotésnéni spary Ize pouzit hoflavou izolaci
(3). Tmel PROMASEAL®-A (1) muaze byt aplikovan z libovolné strany.
Takto provedend spéra je klasifikovana El 90-H-M 7,5-F-W 5 to 50.

Detail |

V detailu je zndzornéno provedeni pozarni dotésnéni vodorovné
spary ve svislé konstrukci, tj. napojeni spary mezi sténovou a stropni
konstrukci. Pfi dotésnéni spary lze pouzit hoflavou izolaci (3). Takto
provedena spéra je klasifikovana El 120-T-M 7,5-F-W 5 to 50.

Detaily J aK

V detailech je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné
spéry v masivnim stropé (6) min. tloustky 150 mm pomoci tmelu PRO-
MASEAL®-A (1). Pfi dotésnéni spary je nutno pouzit mineralni vinu

o objemové hmotnosti 40kg/m3, tfidy reakce na ohern A1 a stladenou
na 30 %. Tmel PROMASEAL®-A (1) muze byt aplikovan z libovolné
strany. Takto provedend spara je klasifikovana EI 120-H-M 7,5-F-W 5
to 100.

Detail L

V detailu je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné
spary ve svislé konstrukci, tj. napojenfi spary mezi sténovou a stropnfi
konstrukci. Tmel PROMASEAL®-A (1) mize byt aplikovan z libovolné
strany. Takto provedena spara je klasifikovana EI 120-T-M 7,5-F-W 5

to 100.

Montazni postup

° prostor spdry a osténi spary zbavit nedistot a prachu

° sparu vyplnit pfedepsanou izolaci

* mineralni vinu stlacit tak, aby ve spare vznikl volny prostor pro
doplnénitmelu PROMASEAL®-A

* pred aplikaci tmelu osténi spary lehce navlh¢it vodou

* sparu vyplnit tmelem PROMASEAL®-A

* vyplnit a nalepit identifika¢ni Stitek

Spotieba tmelu v zavislosti na Sifce a hloubce spary

Hloubka Sitka spary

spary  10mm 15mm 20mm 25mm 30 mm 40 mm 50 mm
25mm 124m 8m 6m 48m 4m 32m 24m
5mm 62m 4m 3m 24m 2m 1,6m 12m
1M0mm 3,Tm 20m 15m 12m 10m 08m 0,6m
20mm 15m 10m 07m 06m O05m 04m 03m
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PROMASEAL®-S El 15 az

- utésnéni stavebnich a dilatacnich spar El 120 482.52

Technické tudaje

@ tmel PROMASEAL®-S

© mineréini vina, tfida reakce na ohei A1, objemova hmotnost min. 40 kg/m3,
bod tani > 1000 °C; 30% stlacena

© hotlavé izolace (min. tfida reakce na ohefi E)

@ masivni sténa El (1), popf. REI (t), d = 100 mm, objemové hmotnost > 450 kg/m3

© masivni strop REI (), d > 150 mm, objemové hmotnost > 450 kg/m3

O identifikagni titek

@ spara sténa/sténa

© spéra sténa/strop

© spéra strop/strop

Utednf doklad: 318070403-A.

Hodnota poZarni odolnosti
El 15 az EI 120 dle EN 13501-2:2016.

Vyhody na prvni pohled
e dobra pfilnavost na rdzné povrchy
o dilatujici

o zadné dalsi zakryti
e velmi dobréa odolnost proti UV zéreni
e odolné vlhkosti po Gplném vyschnuti

) [ V- [
/ / DileZité pokyny
/o Pozarné délici konstrukce musi byt i v misté stavebni spary ochranéna

proti plsobeni pozéru tak, aby bylo zabranéno rozsifeni pozéru z jed-
97 ‘110 noho pozérniho Useku do druhého. Aby bylo mozné toto dolozit, je
nutné provést specialni pozarni zkousky, popt. predlozit platnd hod-
noceni. PROMASEAL®-S je velice flexibilni jednokomponentni tésnici
o/ tmel s dobrou pfilnavosti na nejriznéjsich podkladech. Pfi zpracovani
je nutno dodrZovat technicka data a montazni predpisy.

Pred aplikaci tmelu je nutno povrch prostupu lehce navlhéit. Cim
4 A 4 A vétsi je Sitka vyplhiované spary, tim vétsi vytokovy primér se pfipravi

sefiznutim néstavce kartuse s tmelem. Pokud je Sitka spary vétsi nez

[~

%
Ta

5-100

5-100

=100 > 100 cca 20 mm, je nutné vypliiovani spary provést ve dvou, popf. vice kro-
cich. PROMASEAL®-S muize ve spafe tvrdnout i nékolik tydnd, aviak
pozarni odolnost je zarucena ihned po montazi.

Detail A

Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spary v pozarné délici sténé
Detail A - spara s oboustrannym Detail B - spéra s jednostrannym ~ pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan na obou stra-
tmelem tmelem na strané poZzaru nach v tloustce min. 5 mm a je pouzita minerélni vina o objemové

hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedend spéra je klasifikovana jako

El 120-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail B
7 7 Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spary v pozarné délici sténé
pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné

ze strany pozaru v tloustce min. 10 mm a je pouzita mineralni vina

o objemové hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedena spara je klasifiko-
véna jako El 60-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

07, 04’ (O] Detail C

Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spary v pozarné délici sténé
pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné,
g / g na odvracené strané pozaru v tloustce min. 10 mm a je pouZita mine-
- o - o rélni vina o objemové hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedena spéra je
klasifikovéna jako El 120-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

5-100

5-50

=100 =100

Detail D
Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spéary v pozarné délici sténé
pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan na obou stra-
néach v tloustce min. 10 mm a je pouzita hoflava izolace t¥idy reakce
Detail C - spéra s jednostrannym  Detail D - spara s oboustrannym  na ohen E. Takto provedend spéra je klasifikovéna jako El 45-V-M
tmelem na odvracené strané tmelem 7,5-F-W 5 to 50.
232 Aktualizace k 28. 4. 2024
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Detail G - vodorovna spéra Detail H - vodorovna spéra
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Detail | - vodorovnéa spéara s Detail J - vodorovnéa spéra ve
oboustranny tmelem ve stropni

konstrukci

svislé konstrukci

=150
=150

7

Detail K - vodorovna spéra ve

] jﬂ’

Detail L - vodorovna spéra ve

svislé konstrukci svislé konstrukci

Aktualizace k 28. 4.2024

Detail E

Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spary v pozarné délici sténé
pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné ze
strany pozaru v tloustce min. 15 mm a je pouZita hoflava izolace tfidy
reakce na ohen E. Takto provedenad svislé spara je klasifikovéna jako
El 45-V-M 7,5-F-W 5 to 50 a vodorovna spéra klasifikovéna jako El
15-T-M 7,5-F-W 5 to 50.

Detail F

Pozarni dotésnéni svislé i vodorovné spary v pozarné délici sténé
pomoci tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné,
na odvracené strané poZzaru v tloustce min.15 mm a je pouZita hot-
lavé izolace tfidy reakce na oher E. Takto provedena spara je klasifi-
kovéna jako El 30-V-M 7,5-F-W 5 to 50.

Detail G

Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve stropni konstrukci pomoci
tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovén na obou stranach

v tloustce min. 5 mm a je pouzita minerélni vina o objemové hmot-
nosti 40 kg/m3. Takto provedena spara je klasifikovana jako El 120-
H-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail H

Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve stropni konstrukci pomoci
tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné (na libo-
volné strané spary) v tloustce min. 10 mm a je pouzita mineralni vina
o objemové hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedenad spéra je klasifiko-
véna jako El 120-H-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail |

Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve stropni konstrukci pomocfi
tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan na obou stranach

v tloustce min. 10 mm a je pouzita hoflava izolace tfidy reakce na
ohen E. Takto provedend spara je klasifikovana jako El 120-H-M
7,5-F-W 5 to 50.

Detail J

Pozarni dotésnéni vodorovné spary pod stropni konstrukci pomoci
tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovén na obou stranach

v tloustce min. 5 mm, nebo na odvracené strané pozaru v tloustce
min. 10 mm. V obou pfipadech je pouzita minerélni vina o objemové
hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedena spara je klasifikovana jako

El 120-T-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail K

Pozarni dotésnéni vodorovné spary pod stropni konstrukci pomoci
tmelu PROMASEAL®-S (1), ktery je aplikovan jednostranné ze strany
pozaru v tloustce min.10 mm a je pouzita mineralni vina o objemové
hmotnosti 40 kg/m3. Takto provedenad spara je klasifikovana jako

El 60-T-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail L

Pozarni dotésnéni vodorovné spary pod stropni konstrukci pomoci
tmelu PROMASEAL®-S (1) a je pouzita hoflava izolace tfidy reakce na
ohen E. Pokud je tmel aplikovéan oboustranné v tloustce min. 10 mm
je spara klasifikovana jako EI 45-T-M 7,5-F-W 5 to 50. Pokud je tmel
aplikovéan jednostranné, na odvracené strané pozaru je spara klasifi-
kovéna jako El 30-T-M 7,5-F-W 5 to 50.

Montazni postup
e prostor spary vyplnit mineraini vinou
e dle jednotlivych detaild provést v pozadované tloustce jednostran-
né nebo oboustranné vypli pozarnim tmelem PROMASEAL®-S
e pred zaschnutim povrch za pouziti mydlové vody uhladit
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PROMAFOAM®-C
- utésnéni stavebnich spar

El 30

a3 EI 180 38315

W - Sitka spary

Detail B - vodorovna spéra ve
svislé konstrukci

d - tl. stény
7.

/ W - 3itka spary

Detail D - pohled shora - svisla
spara ve svislé konstrukci

Detail F - vodorovné spéra ve
vodorovné konstrukci

Technické tudaje

@ PROMAFOAM®-C - protipozarni péna
@ PROMASTOP®-CC - pozamé ochranny nétér, min. tloustka 0,7 mm
© masivni sténa El (), popf. REI (t), objemové hmotnost > 870 kg/m3
@ d>50mm, D d=75mm, & d=100 mm, L d =150 mm
@ masivni strop REI (t), objemové hmotnost > 760 kg/m3
@ d=>100mm,® d>150 mm
© identifikagni titek
O spara sténa/sténa
@ spéra sténa/strop
© spara sténa/strop
© spara strop/strop

Uredni doklad: 17588B.

Hodnota pozarni odolnosti
ElI 30 az EI 180 dle EN 13 501-2:2007+A1: 2009.

Detail A
Pozarni dotésnéni svislé spary ve svislé konstrukci pouze pomoci
protipozarni pény PROMAFOAM®-C (1). Masivni sténa (3):
e d =50 mm, spara klasifikovana El 30-V-X-W 5 to 15
e d=75mm, spara klasifikovana El 60-V-X-W 5 to 25
e d =100 mm, spéra klasifikovana El 60-V-X-W 20 to 40,
El 120-V-X-W 15 to 20 a EI 180-V-X-W 5to 15
e d =150 mm, spéra klasifikovana El 90-V-X-W 20 to 45,
El 120-V-W 150 to 20 a EI 180-V-X-W 5to 15

Detail B
Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve svislé konstrukci pouze
pomoci protipozarni pény PROMAFOAM®-C (1). Masivni sténa (3):
e d =100 mm, spéra klasifikovéana El 60-T-X-W 5 to 15

a El 45-T-X-W 15 to 25
e d =150 mm, spéra klasifikovana El 90-T-X-W 5 to 30

Detail C
Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve vodorovné konstrukci pouze
pomoci protipozarni pény PROMAFOAM®-C (1). Masivni strop (4):
e d =100 mm, spary klasifikovany El 60-H-X-W 5 to 10,

El 45-H-X-W 10 to 25 a El 15-H-X-W 25 to 45
e d =150 mm, spéra klasifikovana El 120-H-X-W 5 to 15,

El 90-H-X-W 15 to 30 a El 45-H-X-W 30 to 40

Detail D

Pozarni dotésnéni svislé spary ve svislé konstrukci pomoci protipo-
zarni pény PROMAFOAME®-C (1), kterd je pretfend pozarné ochran-
nym natérem PROMASTOP®-CC (2). Masivni sténa (3):

e d =100 mm, spéra klasifikovéana El 60-V-X-W 5 to 50

e d =150 mm, spéra klasifikovana El 120-V-X-W 5 to 60

Detail E
Pozarni dotésnéni vodorovné spéry ve svislé konstrukci pomoci proti-
pozérni pény PROMAFOAM®-C (1), které je pretfena pozarné ochran-
nym natérem PROMASTOP®-CC (2). Masivni sténa (3):
e d =100 mm, spara klasifikovéana El 60-T-X-W 5 to 35
e d =150 mm, spéra klasifikovana El 120-T-X-W 5 to 40

a El 90-T-X-W 40 to 50

Detail F
Pozarni dotésnéni vodorovné spéry ve vodorovné konstrukci pomoci
protipozarni pény PROMAFOAM®-C (1), kterd je pfetiend pozarné
ochrannym natérem PROMASTOP®-CC (2). Masivni strop (4):
e d =150 mm, spéra klasifikovéna El 180-H-X-W 5 to 30

a El 90-H-X-W 30 to 40
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PROMASEAL®-A spray El 45

- utésnéni stavebnich a dilatacnich spar az EI 180 484.10

Technické udaje

@® PROMASEAL®-A spray - pozarné ochranna nétérova hmota, min. tloustka 1 mm
@ PROMASEAL®-A spray - pozdmé ochranna natérova hmota, min. tloustka 2 mm
© minerdlni vina, tfida reakce na oheil A1, bod tani > 1000 °C
A — objemové hmotnosti > 90 kg/m3
D — objemové hmotnosti > 40 kg/m3, 30% stlacend
@ — objemové hmotnosti > 60 kg/m3
& — objemové hmotnosti > 120 kg/m3
€ masivni sténa El (), popf. REI (t), d > 100 mm, objemova hmotnost > 450 kg/m3
D masivni sténa El (t), popf. REI (t), d = 150 mm
& lehka Sachtova pricka s jednostrannym oplasténim, d > 100 mm
) lehka piicka, d = 150 mm
O masivni strop d = 150 mm REI (1), objemova hmotnost > 450 kg/m3
© trapézovy plech, maximalni vyska viny 170mm
O identifikacni titek
@ spéra sténa/sténa
© spéra sténa/strop
© spara sténa/strop
@ spéra strop/strop

Uredni doklad: ETA-16/0310, PK2-12-05-004-C-4.

Hodnota pozarni odolnosti

<100 0 <100 0 Dle CSN EN 13501-2: El 45 az EI 180, El 240 na vyzadani.

Vyhody na prvni pohled
e schopnost pfizplsobeni pfi dilata¢nich pohybech do + 30%
2 § * odolnost proti UV-zédfeni a agresivnim chemickym latkam
/ " / " * ucpavka je vhodna do vnéjsiho prostredi (typ prostredi Yy, pokud
spIni Y1 spliiuje také Yy, Z1 a Z,)
é‘%’ *‘%& 210 "Hﬂ : flzE:;és::z:tadvlicfc:;siiii;iofgS bar (12,5 m vodniho slou
. . pce)
@ @ @ @ DuleZité pokyny
Detail A - vodorovna spéra ve Detail B - vodorovné spéra ve Pozarné ochranné stérkovd hmota PROMASEAL®-A spray je dodavéana
stropni konstrukci stropni konstrukci ve stavu pfipraveném k pouziti a neni nutné ji fedit. Pred aplikaci

je ale nutné ji dokonale promichat. Pouzité nafadi, znecisténé plochy
a pfedméty je nutné véas omyt vlaznou vodou. Stérku je mozno apli-

kovat pfi teplotach v rozmezi +10 °C az +40 °C. Zaschnuti povrchu

\ \ﬂ do 1 hodiny, zpevnéni cca po 12 hodinach, vytvrdnuti do 24 hodin,
h

7
°

o

n

N 5 0 uvedené deklarované vlastnosti po 10 dnech zrani. V dobé zréani je

\W\\ nutné chranit stérku pred zvySenou vlihkosti, vodou a mrazem.
s © ®- g ©
= = DetailyAaB
a:’i* i [ vi

. e Pozarni dotésnéni vodorovné spary v masivni stropni konstrukci (4)
wn

10

min. tloustky 150 mm pomoci pozérné ochranné natérové hmoty

\ ) \ ) PROMASEAL®-A spray (1). Natérovou hmotu je mozno aplikovat jed-

nostranné z libovolné strany konstrukce (detail A). Tloustka mineralni
>100 =100 viny je min. 100 mm (2 x 50 mm). Takto provedené spary jsou klasi-
fikovéany El 120-H-M 7,5-F-W 5 to 100. Natérova hmota se aplikuje

z obou stran (detail B). PouZita je mineralni vina (2c) min. tl. 100 mm

Detail C - vodorovna spéra ve Detail D - vodorovna spéra ve (2 x 50 mm). Takto provedena spéra je klasifikovana El 180-H-M 7,5-

svislé konstrukci svislé konstrukci F-W 5 to 100.

DetailyCaD

95 5 Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve svislé sténové konstrukci (3)
# % min. tloustky 100 mm pomoci pozérné ochranné natérové hmoty

PROMASEAL®-A spray (1). Natérovou hmotu je mozno aplikovat

z libovolné strany konstrukce (detail C). Tloustka mineralni viny (2b) je

o
o
=

min. 100 mm (2 x 50 mm). Takto provedené spary jsou klasifikovany
El 120-T-M 7,5-F-W 5 to 100. N&térova hmota se aplikuje z obou stran
(detail D). Tloustka mineralni viny (2b) je min. 100 mm (2 x 50 mm).
Takto provedené spary jsou klasifikovany EI 180-T-M 7,5-F-W 5 to
100.

50

100

Detail F - vodorovné spéra mezi
Detail E - dilataéni spédra v masiv-  sté&novou konstrukci a trapézo- Detail E
nich konstrukcich vym plechem (neni dilataéni) Pozarni dotésnéni dilataéni spary ve stropni konstrukci s maximalnim
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PROMASEAL®-A spray
- utésnéni stavebnich a dilata¢nich spar

El 60

a3 El 180 48410

; e JIl®
o o

=150 =100

Detail G - vodorovnéd nebo svisld  Detail H - vodorovna spéra ve

spara ve svislé konstrukci svislé konstrukci

..\ =
22 o
®4

5| =100 JI5 l)

06

=100 =100

Detail | - vodorovnéa spéra ve Detail J - svisla spéra ve svislé

svislé konstrukci konstrukci
\
m\\ %:
10113 : [ ]a®
u I - g W %
! A o
@

® s
®

=100 =100

Detail K - svislé spara ve svislé Detail L - svisla spéra ve svislé

konstrukci konstrukci

5

<100
<100

_ 777

5
%é%
i
|

= *

=100

Detail M - spéra v lehké Sachtové
pfi¢ce Detail N - spara v lehké pfiéce
236

pohybem 30 %. Minimalni tloustka stropni konstrukce je 150 mm.
Né&térova hmota se aplikuje z obou stran. Takto provedené spéra je
klasifikovéna El 120-H-M 30-B-W 5 to 100.

Detail F

Pozarni dotésnéni vodorovné spéry ve svislé sténové konstrukei (3)
pod stropni konstrukei z trapézového plechu (5). Natérovou hmotu
je mozno aplikovat jednostranné s presahem na sténu min. 15 mm
a nanasi se v min. tl. 2 mm. Takto provedené spéara je klasifikovéna El
120-T-M 7,5-F-W 190 to 360.

Detail G

Pozarni dotésnéni vodorovné nebo svislé spary ve svislé sténové kon-
strukei (3b), min. tl. 150 mm. N&térové hmota se aplikuje oboustranné
v min.tl. 1 mm. Takto provedené spary jsou klasifikovany El 180-T-M
7,5-F-W 5 to 100 nebo EI 180-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detaily Hal

Pozarni dotésnéni vodorovné spary ve svislé sténové konstrukci (3a).
Natérovou hmotu je mozno aplikovat oboustranné (detail H) a nebo
jednostranné (detail 1) na libovolné strané a nanasi se v min.tl. 1 mm.
Takto provedené spary jsou klasifikovany El 120-T-M 7,5-F-W 5 to
100.

Detail J

Pozarni dotésnéni svislé spary ve svislé sténové konstrukei (3a). N&té-
rova hmota se aplikuje na neexponovanou stranu v min. tl. T mm.
Objemové hmotnost mineralni viny je min. 90 kg/m3. Takto prove-
dené spara je klasifikovéna El 180-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail K

Pozarni dotésnéni svislé spary ve svislé sténové konstrukci (3a). Naté-
rovou hmotu je mozno aplikovat oboustranné nebo jednostranné na
neexponované strané, v min. tl. 1 mm. Takto provedené spary jsou
klasifikovany El 120-V-M 7,5-F-W 5 to 100.

Detail L

Pozarni dotésnéni svislé spary ve svislé sténové konstrukci (3a). N&té-
rovad hmota je aplikovdna jednostranné, na exponované strané, v min.
tl. 1 mm. Takto provedené spéra je klasifikovéna El 45-V-M 7,5-F-W 5
to 100.

Detail M

Pozarni dotésnéni spary v lehké Sachtové pficce (3c). Natérova hmota
(1a) se aplikuje oboustranné, v min. tl. 1 mm, s pfesahem 5 mm na
okolni konstrukce. Objemovéa hmotnost minerélni viny je min. 60 kg/
m3. Takto provedené spéry jsou klasifikovany El 60-V,T-M 7,5-F-W 0
to 100.

Detail N

Pozarni dotésnéni spary v lehké pri¢ce (3d). Natérova hmota (1a) se
aplikuje jednostranné, v min. tl. 1 mm, s pfesahem 25 mm na okolnf{
konstrukce. Objemova hmotnost minerélni viny je min. 60 kg/m3.
Takto provedené spary jsou klasifikovany EI 120-V,T-M 7,5-F-W 0

to 100.

Montazni postup

® osténi otvoru zbavit prachu, mastnoty a jinych necistot

e osadit desky mineréIni vaty (2) a malifskou paskou vymezit presah
n&térové hmoty (1) na okolnich konstrukcich

e vnéjsi plochy desek (2) a okolni konstrukce opatfit natérovou
hmotou PROMASEAL®-A spray v tloustce 1 mm resp. 2 mm

e pred zaschnutim odstranit opatrné malifskou pasku

* vyplnit a nalepit identifikaéni Stitek (6)
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PROMASTOP®-CC El 60

- ut&snéni stavebnich spar E|120 48440

Technické udaje

@ PROMASTOP®-CC - pozdrné ochranny nétér, min. tloustka 1 mm

@ wplii spary tFidy reakce na oheil B nebo vy$si (napk. protipozarni péna, mineraini
vina aj.)

© masivni sténa El (t), popf. REI (t), d > 150 mm, objemova hmotnost = 450 kg/m3

@ masivni strop d = 150 mm REI (t), objemova hmotnost = 450 kg/m3

© identifikacni titek

O spara sténa/sténa

@ spara sténa/strop

© spéra strop/strop

Uedni doklad: 14030405-en.

Hodnota pozarni odolnosti
El 60 a2 EI 120 dle CSN EN 1366-4+A1: 2010.

Vyhody na prvni pohled
e odolnost vici vihkosti
* pouzitis PU pénou

* jednostrannd aplikace

10| [5-50] |10

DiileZité pokyny
Pozarné ochranny natér PROMASTOP®-CC Ize pouZit pouze na utés-
néni stavebnich spar v masivnim stropé a masivnich sténach min.

\‘ tloustky 150 mm. Na vypli je mozno pouzit vypln tfidy reakce na
N oheri B podle CSN EN 13501-1 (nebo vyssi stuperi), napf. jednosloz-
|

kovou PU pénu, mineralni vinu apod. Maximalni $itka spary je 50 mm.

=150

Stérka PROMASTOP®-CC se nanasi v tloustce suché vrstvy 1 mm
\ s pfesahem 10 mm na okolni konstrukci.
i Pro dosazeni suché vrstvy 1 mm (cca 1,4 mm mokré vrstvy) je potfeba

g $ cca 2 kg/m2 natéru.

Detail A
Detail A - vodorovna spéra ve stropni konstrukci V detailu A je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné
spary v masivni stropni konstrukci (4) min. tloustce 150 mm pomoci
natéru PROMASTOP®-CC (1). Natér je aplikovan ze spodni strany
stropu, tj. na exponované strané konstrukce. Takto provedena spara
? je klasifikovana El 120-H-M 7,5-F-W 5 to 50.

000000
000000

10| |5-50] [10

“ Detail B
N V detailu B je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné

spary v masivni stropni konstrukci (4) min. tloustce 150 mm pomoci
natéru PROMASTOP®-CC (1). Natér je aplikovén z vrchni strany
stropu, tj. na neexponované strané konstrukce. Takto provedena
spara je klasifikovana El 60-H-M 7,5-F-W 5 to 50.

=150

O0000O0

N\

Detail C
V detailu C je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni svislé

Q\;qu)oooéI

spary v masivni sténové konstrukci (3) min. tloustce 150 mm pomoci
Detail B - vodorovna spéra ve stropni konstrukci natéru PROMASTOP®-CC (1). Natér je aplikovan jednostranné. Takto
provedend spara je klasifikovéna El 90-V-M 7,5-F-W 5 to 50.

? ? Montazni postup
| * osténi otvoru zbavit prachu, mastnoty a jinych nedistot

N ° povrch osténi ddkladné navlh&it
° sparu vyplnit protipozarni pénou PROMAFOAM®-C (2), popf.

mineréalni vinou

=150

* po vytvrdnuti prebyte¢nou pénu v lici konstrukce odfiznout

* malifskou paskou vymezit pfedepsané presahy natéru na okolni
konstrukce

* povrch pény v¢. patfi¢ného presahu na okolni konstrukce opatfit

550! 10 natérem PROMASTOP®-CC (1) v tl. 1 mm

\ \ * vyplnit a nalepit identifikagni §titek prepazky (5)

000000
000000

N\

0

Detail C - pohled shora - svisla spéra ve svislé konstrukci
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PROMASEAL®-AG El 90

- utésnéni stavebnich spar azEl 120 484.50

Technické udaje

@ tmel PROMASEAL®-AG

@ mineréini vina, tfida reakce na oheil A1, bod tani = 1000 °C, objemova hmotnost
> 60 kg/m3, 50 % stlacena

© hotlavé izolace, min. tfida reakce na ohefi E, objemové hmotnost > 60 kg/m3

O |ehka piicka El (t), d = 100 mm, s nosnou kostrou oplésténou z obou stran
deskami d > 2 x 12,5 mm a vypInéné minerdlni vatou tfidy reakce na oheri A1
nebo A2

© masivni sténa El (t), popf. REI (), d = 100 mm, objemové hmotnost > 450 kg/m3

O masivni strop REI (), d > 150 mm, objemové hmotnost > 650 kg/m3

@ identifikagni titek

© spara sténa/sténa

© spéra sténa/strop

@ spara sténa/strop

® spéra strop/strop

UFednf doklad: 13081902.

Hodnota poZarni odolnosti
EI90 az EI 120 dle CSN EN 13501-2.

Vyhody na prvni pohled

e dobra pfilnavost na rdzné povrchy

* pretiratelny

e odolny proti vihkosti po Uplném vyschnuti

5-100 e zadné dalsi zakryti silikonovym tmelem
e velmi dobréa odolnost proti UV zéfeni

15

DileZité pokyny
Pozarné délici konstrukce musi byt i v misté stavebni spary ochra-

V
X
A

=150

néna proti plsobeni poZéru tak, aby bylo zabranéno rozsifeni pozéru
z jednoho pozérniho Useku do druhého. Aby bylo mozné toto dolo-

P

= Zit, je nutné provést specialni pozarni zkousky, popf. predlozit platna
4 .‘#( hodnoceni.

il PROMASEAL®-AG je velice flexibilni jednokomponentni t&snici tmel

>

(praktickd moznost pohybu je miniméalné £15%) s dobrou pfilnavosti
o na nejraznéjsich podkladech. Pfi zpracovani je nutno dodrzovat tech-

nicka data a montazni predpisy.

Vseobecné pokyny
Pred aplikaci tmelu je nutno povrch prostupu lehce navlhéit. Cim
vétsi je Sitka vyplhiované spary, tim vétsi vytokovy primér se pfipravi
Detail A - vodorovna spara ve stropni konstrukci sefiznutim néstavce kartuse s tmelem. Pokud je $itka spary vétsi nez
cca 20 mm, je nutné vypliiovani spary provést ve dvou, popf. vice kro-
cich. Tmel PROMASEAL®-AG miize ve spafe tvrdnout i nékolik tydn,
avSak pozarni odolnost je zarucena ihned po montazi. (Vyzraly tmel
|ze pfemalovat po cca 48 hodinach.) Uvedené terminy jsou zavislé
na teploté a vlhkosti navazujicich konstrukci a vzduchu.
5-100 Tmel PROMASEAL®-AG mirné napéfiuje a pfi pozéru tak zajistuje
tésnost spary.

15

Detail A
V detailu A je zndzornéno provedeni pozéarniho dotésnéni vodorovné

spary ve stropni konstrukei (6) min.150 mm pomoci tmelu PROMA-

A

=150

SEAL®-AG (1). Pfi doté&snéni spary je pouzita mineraini vina (2). Tmel
PROMASEAL®-AG je mozno aplikovat na libovolnou stranu, v min.
tl. 15 mm. Takto provedenad spéra je klasifikovana El 120-H-X-F-W 5
to 100.

9 Detail B

V detailu B je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni vodorovné
spary ve stropni konstrukei (6) tloustky min. 150 mm pomoci tmelu
PROMASEAL®-AG (1). Pfi dotésnéni spary Ize pouzit hoflavou izo-
laci (3). Tmel PROMASEAL®-A (1) je aplikovén oboustranné, v min.
tl. 15 mm. Takto provedend spéra je klasifikovéana El 120-H-X-F-W 5
Detail B - vodorovna spéra ve stropni konstrukci to 100.
238 Aktualizace k 28.4.2024
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PROMASEAL®-AG El 90

- utésnéni stavebnich spar azEl120 484.50

Detail C
V detailu C je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni svislé
spary v lehké pficce (4) nebo masivni sténé (5), min. 100 mm pomoci
tmelu PROMASEAL®-AG (1). Pfi dotésnéni spary je pouzita mineralni
9 vina (2). Tmel PROMASEAL®-AG je mozno aplikovat na libovolnou
stranu, v min. tl. 15 mm. Takto provedené spary jsou klasifikované
El 120-H-X-F-W 5 to 100 z obou stran konstrukce.

5-100

Detail D
V detailu D je zndzornéno provedeni pozarniho dotésnéni svislé
spary v lehké pficce (4) nebo masivni sténé (5), min. 100 mm pomoci
j‘@ tmelu PROMASEAL®-AG (1). Pfi dotésnéni spary |ze pouzit hotlavou
/ /A izolaci (3). Tmel PROMASEAL®-A (1) je aplikovan oboustranné, v min.

tl. 15 mm. Takto provedené spéra je klasifikovéna El 90-V-X-F-W 5 to
100.
=100

Montazni postup

* prostor spary vyplnit minerélni vinou popf. hoflavou stavebni
hmotou (3)

* povrch osténi i vyplné mirné zvlh¢it

Detail C - svisla spéra ve sténové konstrukci ° provést vypli protipozarnim tmelem PROMASEAL®-AG (1) v tl.

15 mm, jednostranné nebo oboustranné (dle jednotlivych detaild)

e pred zaschnutim povrch uhladit

° vyplnit a nalepit identifika¢ni stitek (7)

Spotieba tmelu v zavislosti na Sifce a hloubce spary

Hloubka Sitka spary

spary  10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 80mm 100 mm
15mm  20m 10m 06m 05m 04m 03m 025m 02m

5-100

=100

Detail D - svisla spara ve sténové konstrukci
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